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SIRANOVZDORNA VYSPRAVKOVA MALTA NA BETON

Pouziti

Pouziva se na jemné vyspravky mensich vg-
lomkU betonu, na uzavreni Stérkovgch hnizd pfi
nedokonalém zhutnéni pohledovgch betony,
v pripadé na dokonale hladkou plochu jako po-
vrchova Uprava pri vyspravkach vyspravkovgmi

maltami.
Tl

Spotfeba
pfi tl. 1 mm 2 kg/m?
Baleni é':ﬂ

Ve 25 kg papirovgch obalech,
42 ks — 1050 kg/paleta.

skladovani i)
12 mésicu od data vgroby v originalnich obalech
v suchgch, krytgch skladech.

Upozornéni &

Dodate¢né pridavani plniva, pojiva a prisad se
nepovoluje. Pfi teplotdch vzduchu a podkiadu
pod +5°C a pri ocekavangch mrazech nepouzi-
vat.

Veskeré Udaje v tomto ndvodu jsou nezdvazné.
Jsou Vv8ak zpracovany podle nejlepSich
poznatkd a zkuSenosti z praxe a jsou zalozeny

na nejnovejsich technickgch poznatcich.

Bezpeénost prace

Pred zapocetim prace vénujte pozornost poky-
nUM pro ochranu zdravi a zivotniho prostredy,
které jsou uvedené na obalech vgrobkl nebo
v bezpecnostnich listech.

Pri praci s vgrobkem nejezte, nepijte, nekurte
a pouzivejte predepsané ochranné pracovni po-
muUcky.

Likvidace odpadu

Postupujte podle zakona ¢&. 185/2001 Sb, o odpa-
dech, v platném znéni. Podrobné&jsi informace
jsou uvedeny v bezpecnostnim listu vgrobku.

DodrzZovanim uvedengch pokynu chranite své
zdravi a Zivotni prostfedi!

Definice vgrobku

Siranovzdornd vyspravkova malta na beton
s hydraulickgm pojivem, prfisadami, ur¢ena
na jemné a celoplo$né vyspravky betonovgch
konstrukcT v tloustce do 4 mm, rovnéz tak na ko-
necné vyhlazeni vétsich oprav provedenygch vy-
spravkovgmi maltami.

Slozeni
Anorganicka pojiva, plniva, modifikujict prisady.

Barevné odstiny
prirodni seda.

VSeobecné pozadavky na podklad

Podklad musi byt dostatec¢né vihky, pevny, bez
prachu a zbytku oleju, bez volné oddélitelngch
castic.

Podminky pro zpracovani

Teplota podkladu a ovzdusi nesmi klesnout
pod +5°C. Je nutné zabranit primému vlivu desté
a slune¢nimu zareni.

Pokyny pro zpracovani

Malta se rozdélava pouze s Ccistou vodou.
pridanim nepatrného mnozstvi vody je moz-
né maltu rozmichat do téstovité konzistence,
kterou je mozné zpracovavat Spachtli nebo
hladitkem. V jednom pracovnim cyklu se muze
nandset vrstva do 4 mm. Vyspravenou plochu
00 vyschnuti nasledné osetrit natérem na beton.
V pripadé, Zze se jedna o sanaci zelezobetonové
konstrukce s vyssim obsahem chloridy, nebo je
predpoklad namahant konstrukce solngmi rozto-
ky, doporucujeme po naneseni natéru na beton
impregnovat celou plochu redisanem SHC — hyd-
rofobnim impregnacnim natérem.

Naradi

Védro, michacka, vrtac¢ka, michadlo k vrtacce,
ocelové hladitko, Spachtle.

Cisténi

Nadoby, pristroje a nastroje se po pouzitl ocisti
vodou.

CE parametry

Harmonizovana technicka specifikace
Pevnost v tlaku

Obsah chloridovgch iontu

Soudrznost

Odolnost proti karbonataci

Modul pruznosti

Teplotni sluditelnost &ast 1

Kapilarni absorpce

Nebezpecéné latky

Reakce na ohen
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V{robek pro opravy betonovgch konstruket
a to opravy se statickou funkci, PCC malta

EN1504-3
> 45 MPa (tfida R4)
<0,05% hm.
> 2 MPa (tfida R4)
vyhovuje
> 15 GPa (tfida R4)
> 2 MPa (tFida R4)
<0,5 kg m2h°®
spliuje 54
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[ erobku% SAB 135
Baleni F 25 kg

-
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¢ ) Nejdiilezite)si
viastnost

- na jemné vyspravky
betonu v tloustce do 4 mm

- k dosazeni hladkého
povrchu na vyspravkové
malty

- pro celoplo$né vyrovnani

sanované konstrukce

- vysoka odolnost proti

mrazu a solngm roztokdm
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