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SAINT-GOBAIN

vodotésna jadrova omitka

+ Odolny proti tlakové vodé « VyztuZeny vldkny « Vhodny pro vnitfni i vnéjsi prostredi « Jako vyrovnavaci
omitka « zpracovani ru¢né i strojné - velmi dobra pfilnavost « odolny proti sirantim

Vodotésna, sucha maltova smés, vyztuzend vlakny.

Pfirodné Seda.

« Uzaviraci omitka « Tésnici nosnd vrstva a nosny podklad pod omitky Weber « Egalizacni a soklova omitka
Weber.tec 934 se pouziva jako vodotésna podkladni vrstva pod sanacni omitky nebo podkladni vrstva pod

jadrové omitky, pruzné hydroizolacni stérky vetné Ziviénych nebo jako soklova omitka. Odolna sirantim
a negativnimu tlaku vody.

Pevnost v tlaku: 12 MPa
Sypna objemova hmotnost: 1600 kg/m?
Aplikacni vrstva: 10-25mm
Zrnitost: 2mm

Doba zpracovatelnosti: 90 min.
Nasledné vrstvy: po 2 dnech

Lozné i stycné spary vycistit do hloubky min. 20 mm tak, aby byl povrch pevny, nosny, hruby, bez materiald,
které snizuji pfilnavost. Doporuceny postup predbézného osetfeni podkladu: Opiskovat, dostatecné
pfedem navlhcit, nechat ¢astecné uschnout, az je podklad matné vihky. « Nanést podkladni nastfik weber.
san 950 >70 % kryci plochy.

Postup michani:

« Obsah baleni se smicha s uvedenym mnozstvim vody do poZzadované konzistence tak, aby vznikla malta
bez hrudek. « Michani se provadiv michacce s nucenym obéhem (600 az 800 ot/min). U mensiho mnozstvi
miZete pouzit ru¢ni el. michadlo Unimixer. Vyrobek je vhodny také pro zpracovani strojnimi omitackami.
 Nahazovani, stahovani a pfipadné uhlazovani nebo strukturovani se provadi podle pravidel techniky
omitani. Jako uzaviraci a podkladni tésnici malta pod sanacni omitky. Minimalni tloustkal5 mm. Povrch
po naneseni v cerstvém stavu rozetfit pomoci zubového hladitka, po vytvrzeni nanést sanacni omitku
0 min. tloustce 10 mm.

» Nanést uzaviraci a vyrovnavaci omitku pro nasledné pruzné tésnici stérkové hydroizolace min. 20 mm
nad nejvy3si bod ve 2 vrstvach. NataZeni pruzné hydroizolacni stérky weber.tec Superflex D 2 ve 2 az 3
vrstvach nejdfive po 48 hodinach, nejpozdéji po 7 dnech.

« Jako tésnici hydroizolace pro utésnéni pod Zivicnou hydroizolaci weber.tec 915 s tloustkou vrstvy min.
10 mm nad nejvyssi bod a na zavér uhladit. Tésnici vrstva po 24 az 48 hodinach ve 2 vrstvach.

+ Jako soklova omitka o minimalni tloustce vrstvy 15 mm, pokud mozno ve 2 vrstvach, na zavér uhladit.

Zednicka lZice, hladitko, standardni omitaci stroje.

Nadoby a nafadi se ihned po pouziti omyji vodou.

Je tfeba dodrzZovat vieobecna pravidla techniky omitani.

—weber.tec 934 chrarite pred pfilis rychlym odparenim vody.

—Nerovnomérné tuhnuti malty a vysouseni vede k trhlinam a propadlinam.

—Nemichejte s jinymi stavebnimi hmotami.

cca.4,751az5,51/25 kg.

Pfi tloustce vrstvy 10 mm: cca. 15,0 kg/m2.

Pytel 25 kg, 42 ks/paleta.

Pi skladovani v suchu v originalné uzaviené nadobé Ize material skladovat min. 12 mésict.

Pred zapocetim prace vénujte pozornost pokyniim pro ochranu zdravi a Zivotniho prostredi, které jsou
uvedené na obalech vyrobk{i nebo v bezpecnostnich listech. Pfi praci s vyrobkem nejezte, nepijte, nekurte

a pouzivejte pfedepsané ochranné pracovni pomucky.

Postupujte podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Podrobné;jsi informace jsou
uvedeny v bezpecnostnim listu vyrobku.

Dodrzovanim uvedenych pokynt chranite své zdravi a Zivotni prostiedi!

Dodatecné pridavani plniva, pojiva a pfisad se nepovoluje. Pfi teplotach vzduchu a podkladu pod +5 °C
a pfi ocekavanych mrazech nepouzivat.

Veskeré tdaje v tomto navodu jsou nezavazné. Jsou viak zpracovany podle nejlepSich poznatkd

a zkusenosti z praxe a jsou zaloZzeny na nejnovéjsich technickych poznatcich.



