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weberdur stuk UNI

STUKOVA OMITKA UNIVERZALNI S VLAKNEM

Definice vgrobku

Suchda omitkova smés pro ru¢ni i strojni zpra-
covani Stukovgch omitek na presné zdivo
(Ytong), jadrové omitky, panely, beton.

Barva

Seda.

Slozeni

Hmota na bazi anorganického plniva, pojiva,

celuldzovych viaken a modifikujicich prisad.

Technicka data
weberdur Stuk UNI
Zrnitost smeési
Pevnost v tlaku
Pridrznost min.

Doba zpracovatelnosti ...
Obj. hm. v suchém stavu
Pevnost v tlaku
Faktor difuzniho odporu u

VSeobecné pozadavky pro podklad
Vhodngm podkladem je ¢isté suché vnitrnt
porobetonové zdivo, zbavené prachu a dro-
livgch &asti, betonové panely, beton, jadrové
omitky vnitrnt.

Soudrznost podkladu must bgt min. 0,18 MPa.
Podminky pro zpracovani

Teplota ovzdusi pfi aplikaci musi bgt v roz-
mezi od +5°C do +26°C, vteploto podkladu
nesmi klesnout pod +5°C. Cerstvé nanesené
plochy nesméji bgt vystaveny primgm nega-
tivnim O¢inkum tepla, srazek a pruvanu.
Néradi

Strojni omitacka, zednicka IZice, lat, plsténé
nebo molitanové hladitko, nerezové hladitko.
cisténi

Stroj, naradi, nadoby se po pouziti ocistl
vodou.

Pouziti ﬁ
Je ur€en k provadéni vnitfni jednovrstvé
(2 kroky) Stukové omitky. Aplikace strojem
nebo ruéné. Do max. tloustky 5mm. Pri
aplikaci na jadrové omitky (lze i pro ven-
kovni pouzit) musi byt tyto dostate¢n&
vyzralé. Pfiaplikaci z venkovni strany na p6-
robetonové zdivo — musi byt zdivo opatieno
postfikem + jadrovou omitkou — pfed apli-
kaci weberdur §tuk UNI.

Spotfeba L'y\_‘l
2,7 kg/2 mm/m?

Uvedené spotreby jsou orienta¢ni a mohou se odlisovat dle

druhu podkladu a zpusobu zpracovani.
Baleni ‘QB

Ve 25kg papirovgch obalech s Gpravou proti
vihkosti, 42 ks — 1050 kg/paleta.

skladovani &
12 mésict od data vgroby v originalnich
obalech v suchgch, krytgch skladech.
Chranit pfed mrazem a horkem.
Upozornéni &
Dodate¢né pridavani plniva, pojiva a prisad
se nepovoluje. Pri teplotach vzduchu a pod-
kladu pod +5°C a pri ocekavangch mrazech
nepouzivat.

Veskeré Udaje v tomto navodu jsou ne-
z@vazné. Jsou vSak zpracovany podle
nejlepsSich poznatkd a zkuSenosti z praxe

a jsou zalozeny na nejnovejsich technickgch
poznatcich.

Bezpeénost prace

Prfed zapocetim prace venujte pozornost
pokynum pro ochranu zdravi a zivotniho
prostredi, které jsou uvedené na obalech
vgrobky nebo v bezpecnostnich listech. Pri
praci s vgrobkem nejezte, nepijte, nekurte
a pouZzivejte predepsané ochranné pracovni
pomucky.

Likvidace odpadu

Postupujte podle zakona & 185/2001Sb,
o odpadech, v platném znéni. Podrobné&jsi
informace jsou uvedeny v bezpecnostnim
listu vgrobku.

DodrZovanim uvedengch pokynu chranite
své zdravi a Zivotni prostiedi!
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Aplikace

PFi ruénim nanaseni

Do micha¢ky se nejdrive nadavkuje ¢ista voda
cca 71 na jeden pytel (25kg) a za stalého mi-
chani se vsypava suchd smeés. Hmota se micha
cca 5 minut. Pripadné dodatecné pridani vody
provadime pomalu a opatrné tak, aby hmota
na konci michaciho cyklu byla pozadované
konzistence.
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Podklad je nutné si predvin¢it a zbavit pra-
chul Na vnitnT stény z pdrobetonu provedeme
1. vrstvu v tl. 3mm (zapIné&ni spar, vyrovnani
nerovnosti siednocent podkladu).

CE parametry

Harmonizovana technicka specifikace
Reakce na ohef

Propustnost vody

Propustnost vodnich par

PfidrZnost

FP

Tepelna vodivost (tabulkova hodnota)
Trvanlivost (dle CSN 722452)

Po zaschnuti 2-3 dny, provedeme kone¢nou
omitkovou vrstvu v tl. 2 mm.

Po zavadnuti hladime molitanovgm, plsténgm
nebo houbovgm hladitkem. Vzdy bez nama-
Ceni pouze otirdme namocenou Stétkou a opet
zato¢ime hladitkem.

divize Weber
Saint-Gobain Construction Products CZ as.
Smr&kova 2485/4, 180 00 Praha 8

MVC) 321
027/2013
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oby&ejna malta pro vné&jsi omitku (GP)
pro venkovni pouzitl
EN 998-1
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p 5/20
min. 0,2 N/mm?
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0,43 W/mK
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& vgrobku D  MVC] 321
Baleni @B 25 kg
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INTERIER
EXTERIER

¢\ Nejdilesiteisi
L vlajsfnosﬁ )

- jednoslozkova sucha omitka

- strojni i ruéni zpracovani

- aplikace na poérobetonové
zdivo bez jadrové omitky

- Stukova struktura

- pro venkovni pouziti na jadrové
omitky
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