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Nejdulezitéjsi vliastnosti: vytvrzuje bez smrétovant ¢ pro Sirokou 3kalu krytin ¢ dobra prilnavost e vynikajict viastnosti
zpracovani ¢ EMICODE EC 1 PLUS ¢ velmi nizké emise ¢ GISCODE DI - bez rozpoustédel ¢ vhodné pro podlahové vytapeént
¢ vhodné pro zatéz koleckovou Zidli podle DIN EN 12529

Definice vjrobku

Barva
Oblast pouziti

VSeobecné poZadavky
pro podklad

Priprava podkiladu

Zpracovani

Spotifeba

Baleni
Pouziti
Technicka data

Obecna informace

Likvidace odpadu

Skladovani

weberfloor 4817 je prumyslové vyrabéné lepidlo na finalni podlahové krytiny, které Ize
pouzit pro lepent PVC, vinyly, lina a kobercu.

Bila.

+ PVC krytiny homogenni / heterogenni v pasech.

- Krytiny linolea v pasech do tloustky 2,5 mm.

- Vinylové dilce.

- Textilnt koberce.

weberfloor 4817 je promyslové vyrabéné lepidlo na findlni podlahové krytiny, které Ize
pouzit pro lepent PVC, vinyly, lina a kobercu. Pouzivejte uvnitr.

Na standardizovangch, rovngch povrsich, na savgch i nesavgch podkladech, beton,
cementové samonivelacnt stérce (napr. weberfloor 4150, weberfloor 4160, weberfloor fiber),

na tmelech a vyrovnavacich vrstvach. Na savé podklady, které odpovidaji normam.

Podklad musT byt stabilni, suchy, bez trhlin, bez vrstev snizujicich prilnavost a vhodng
k lepent. Pfed nanesenim lepidla doporucujeme plochu vyspravit materialem weberbat
opravnou hmotou vcetné srovnani podkladu nivelac¢nimi hmotami fady weberfloor.
Podklad musTt byt zkontrolovan v souladu s aktualné platngmi normami.

Lepidlo musTi byt pred pouzitim dobre promichano a poté rovnomérné naneseno vhodngm
zubovgm hladitkem na podklad. Zamezte vzniku hnizd lepidla. Nanasejte pouze tolik lepidla,
kolik Ize b&hem oteviené doby pokrgt. Na PVC a CV krytiny pouzijte zubovou st&rku (TKB),
napt. Al / A2. Textiln podlahoveé krytiny (napf. kulickova pfize) a linoleové podlahové krytiny
pouZivejte zubovou stérku (TKB), napr. Bl / B2. Po dostatedné dobé odvétrant polozte
podlahovou krytinu do lepict vrstvy a rovnomerneé ji pritlacte, musi se dosahnout Uplného
spojent. Podlahovinu dostate¢né rovnomeérné zatlacte do loze lepidla tak, aby se docililo
dokonalého pfilepent bez puchyid. Podlahové krytiny Ize svarovat / injektovat az po
dosazeni dostate¢né prilnavosti. Naradr Ize Cistit vodou, dokud lepidlo zcela neztvrdlo.

Cca 200-550 g / m? (v zavislosti na podlahové kryting, podkladu a zubové stérce).
Nanaseni zubovou stérkou (TKB), napf. Al / A2 / Bl / B2.

Kbellk 13 kg.
Interiér.

Doba OGVELIANT ... cca 5-25 minut
OteViena dODA ... ..o cca 25 minut
PIné zatizitelng (kone¢na pevnost) . ....po cca 24 hodinach
Svary / spojovaci dvy .............. ... po cca 24 hodinach
Teplotni odolnost (SKIAdOVANT) ... ... 5°C-30°C
Teplota zpracovant (vzduch v mistnosti) ... nejméné 18 °C
Teplota zpracovant (00dKIAd). ... ... o nejmeéné 15 °C
Konzistence stfedn’ viskozity

Relativni vihkost béhem zpracovani a susent: 40 - 65 %; max. 75 %. Pfed zpracovanim
prizpusobte material a podlahovou krytinu klimatu mistnosti. Doba odvetrani, doba
otevient a doba tuhnuti zavisi na teploté (vzduch v mistnosti a podklad), relativat vihkosti,
nasakavosti podkladu, podlahové krytiny a mnozstvi lepidla. Material je citlivg na mraz.
Je nutné dodrzovat technickeé listy pro pouzité krytiny a vgrobky. Otevrené baleni znovu
tésné uzavrete a obsah rychle spotrebuijte. Je tfeba dodrzovat obecné uznavana
obchodni pravidla a technologie pro podlahové krytiny a prislusné narodni normy.

Na novou podlahu nepokladejte t&zké predmeéty ani jimi nepohybuijte, dokud lepidlo
zcela nevytvrdne. Chrante pred slunec¢nim zarenim a pred vysokgmi teplotami.

Postupujte podle zakona ¢&.185/2001 Sb, o odpadech, v platném znéni. Podrobné&jsi informace
jsou uvedeny v bezpecnostnim listu vgrobku. Veskeré Gdaje v tomto navodu jsou nezdvazné.
Jsou v&ak zpracovany podle nejlepsich poznatky a zkuSenosti z praxe a jsou zalozeny na

nejnovéjsich technickgch poznatcich.
15 mésicu od data vgroby v origindlnich obalech a v suchych, krytgch skladech.
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